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ACIDOS

Produto

Acético - 5%

Resultado

E

Produto
Hidrocldrico - 15% (acido
Cloridrico/Acido Muriatico)

Resultado

E

Acético - 10%

Hidrocldrico - 37% (acido
Cloridrico/Acido Muriatico)

Acético - 15%

Hipocloroso - 5%

Acético - 20%

Lactico - 20%

Acético - 50%

Lactico - acima de 20%

Acético Glacial

Maléico - 30%

Benzdico - 3%

Maléico - 40%

Benzdico - Sat.

Maléico - Sat.

Bodrico - Sat.

Monocloroacético - 10%

Butirico - 10%

Monocloroacético - 20%

Citrico - 50%

Monocloroacético - 5%

Citrico - Sat.

Nitrico - 10%

Cresilico - Sat.

Nitrico - 20%

Crémico - 10%

Nitrico - 30%

Cromico - 20%

Nitrico - 40%

Cromico - 40%

Oléico - Sat.

Diglicdlico - Sat.

Oxalico - Sat.

Flubarico - Sat.

Pelargbnico - Sat.

Fluoricdrico - 5%

Perclérico - 35%

Fluoridrico - 10%
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Picrico - Sat.
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Fluoridrico - 15% NR Succinico - Sat.

Formico - 10% E Sulfurico - 20%

Formico - 50% B Sulfurico - 50%

Formico - over 50% os Sulfurico - 70%

Fosférico - 50% E Sulfurico - 98%

Fosférico - 70% E Tanico - Sat.

Fosférico- 85% os Tartarico - Sat.

Ftalico - Sat. B Trichloroacetic - 20%

Graxos - Sat. E Trichloroacetico - 10%

Heptandico - Sat. B

Produto Resultado Produto Resultado

Benzoato de sodio - Sat. E Hidréxido de calcio - Sat E

Bicarbonato de sédio - Sat. E ZI(IJ?,;OXIdO de potassio - ate E
o

Bisulfeto de sodio - Sat. E ?é(?)/romdo de sodio - ate E
(0]

Carbonato de sodio(soda E Hipoclorito de calcio - até B

calcinada) - Sat 15%

Cloreto de aluminio - 50% E Hipoclorito de calcio - Sat. E

Cloreto de aménio - 50% E :I(IJE:/OCIOMO de sodio - ate B
o

Cloreto de calcio - Sat. E Nitrato de amonio - Sat. E

Guia de Resisténcia Quimica — Ureflex - 1




Wimiaki

revestimentos

=" GUIA DE RESISTENCIA QUIMICA

UREFLEX

Revisao: Set/2019

Cloreto de sédio(sal) - Sat. E Nitrato de zinco - Sat. B
Cloreto Férrico - Sat. E Persulfato de amébnio - Sat. E
Fluorborato de cobre - Sat. E Proprionato de sodio - Sat. E
Fosfato trissédico - Sat. E Sulfato de aménio - Sat. E
Glutamato de sédio - Sat. E Sulfato de sodio - Sat. E
Hidréxido de aménio - 40% B Sulfato Ferroso - Sat. E
Hidroxido de amonio - até E Sulfeto de sdédio - Sat. E
20%

Hidréxido de aménio - Sat. E

SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUIMICOS

Produto Resultado Produto Resultado

Acetona Lanolina
Acetato butilico Lardo
Acetato de amila Leite
Acetato de etila Maionese

Acido Muriatico(veja Acido

hidroclérico ou Cloridrico) Manteiga de amendoim

Acrilonitrila Metil Etil Cetona
Agua Metil Isdautil Cetona
.Alcool(e’tllhco, pr’o.plllco, Mostarda
|§oprop|llco, butilico)

Alcool(metilico) Naftalina

Anilina Oleo de milho
Benzeno Oleo de semente de linhaca
Brémio Oleos - Corte
Cerveja Oleos - Minerais
Cicloexano Oleos - Vegetais
Cicloexanol Percloroetileno
Cicloexanona Peréxido hidrogénio - 10%
Cloreto de metileno Piridina
Clorobenzeno Querosene
Cloroférmio Sacarina - Sat. (agucar)
— — o

Combustivel de jato JP5 Salicilato metilico - 50% em

Touleno
Diacetona Alcool Skydrol

Sucos - Fruta
Sucos - Vegetais
Tetracloreto de carbono

Dicloreto Etileno
Dissulfeto de carbono
Esséncias Minerais
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Eter Tolueno
Etileno glicol Treitileno Glicol
Fenol - 5% Triacetina
Formaldeido Tricloroetano
Ftalato demetilico Trietanolamina
Ftalato dietilico Uréia
Miaki Revestimentos Gasolina Vinagre(caseiro)
Rua Atenas — Chacaras Glicerina Vinho
Guanabara - 08900-000 Glioxal Xileno

Guararema / SP
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Lactato butilico
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Legendas:

E — RESISTENCIA EXCELENTE

B — RESISTENCIA LIMITADA

N/R - NAO RESISTE

OS - OCASIONAIS RESPINGOS (Apropriado para o uso onde ocorrer respingos ocasionais,
e lavagem com 4gua imediatamente apds o derrame)
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